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1. Anlass

Die Firma VERROTEC GmbH in Mainz wurde von der Firma Bohle AG, ansassig in D-42781 Haan,
beauftragt, die absturzsichernde Wirkung linienférmig eingespannter Briistungsverglasungen mittels
Bauteilversuchen zu prifen und zu bewerten.

Die an der unteren Glaskante eingespannte Verglasung féallt in den Geltungsbereich der SIA 358
und der SIGAB 002. Die Bauart erfullt die Anforderungen der SIA 358 [1] weicht jedoch aufgrund
der Glasart von den Vorgaben der SIGAB-Richtlinie 002 [4] ab: Abweichungen zu den Vorgaben
des Glaseinsatzes sind gemafd Abschnitt 5 [4] zuldssig, wenn sie durch Theorie oder Versuche
ausreichend begriindet werden kann. Die vorliegende Bauart wurde durch dynamische Prifungen
auf ihre absturzsichernde Wirkung untersucht.

Die Abweichung und der Nachweis, dass die Nutzungs- und Schutzziele dennoch erfullt sind, sind
in den Bauwerksakten nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Schutzziele sind
bauvorhabenbezogen geméan SIA 358 zu bestimmen.

Im Rahmen dieses Prifberichts werden die maf3gebenden Scheibenformate der Verglasung
inklusive direkter Unterkonstruktion auf ihre absturzsichernde Eignung geprift. Dieses Dokument
kann als Nachweis fur die Erflillung der Nutzungs- und Schutzziele herangezogen werden.

Fur absturzsichernde Verglasungen ist gemafl SIGAB 002 der Nachweis der Tragfahigkeit der
Scheibe und der Unterkonstruktion unter statischen Einwirkungen zusétzlich zu den
Nutzungsanforderungen zu fihren.

Gegenstand dieses Berichtes ist ausschlieBlich der Nachweis der absturzsichernden
Eigenschaften. Der Nachweis unter statischen Lasten ist getrennt zu fuhren.

v VERROTEC GmbH Im Niedergarten 12a 55124 Mainz Telefon: +49 (0) 6131/ 617 134-0 Telefax: +49 (0) 6131/ 617 134-144




Projekt: VT 17-0682 VetroMount Top und VetroMount Side Bericht-Nr.: 10 Seite 4

2.

Hinweise

An ungeschiitzten Bristungsecken oder Kanten ist ein wirksames Kantenschutzprofil
vorzusehen (siehe Anhang A.3).

Es sind bauaufsichtlich geregelte Bauprodukte bzw. Produkte, die Uber eine Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) bzw. ETA verwendbar gemacht werden, einzusetzen.

Die Schutzanforderungen sind gemafR SIGAB-Richtlinie 002 [4] in einer objektbezogen
Nutzungsvereinbarung zu definieren.

Die Planung des Geléanders hat gemal den einschlagigen Richtlinien zu erfolgen. Wird von
den Vorgaben z.B. der SIA 358 [1], SIGAB-Richtlinie 002 [4] o.a. abgewichen, ist die
Abweichung und der Nachweis, dass die Nutzungs- und Schutzziele dennoch erfillt ist, in den
Bauwerksakten nachvollziehbar zu dokumentieren.

Bei der Verwendung von verschiedenen Kunststoffen (Silikon, PVB-Folie, 0.4.) ist auf die
Materialvertraglichkeit zu achten.

Einer etwaigen Korrosionsanfalligkeit metallischer Bauteile ist durch geeignete Mal3nahmen
entgegenzuwirken (z.B. Wahl geeigneter Legierungen, Anstrich, Vermeidung von
Kontaktkorrosion, konstruktive Durchbildung, etc.).

Bei ESG-Scheiben kann es material- und herstellungsbedingt durch Nickelsulfit-Einschliisse
zu Spontanbriichen kommen. Wir empfehlen daher generell die Verwendung von
heiRgelagertem ESG nach DIN EN 14179-1. Durch den zusatzlichen Heat-Soak-Test wird das
Restrisiko solcher Briiche erheblich reduziert.

Eine dauerhaft zwangungsfreie Lagerung der Verglasung ist sicherzustellen.

Im Falle des Glasbruchs sind betroffene Bereiche abzusichern, die beschadigten Scheiben
sind unverzlglich auszutauschen.

Glas-/Metallkontakte bzw. Glas-/Glaskontakte sind dauerhaft zu vermeiden.

Dieses Dokument ist nur in Bezug auf das untersuchte Verglasungssystem anwendbar. Die
Ergebnisse dieses Dokuments sind nur giiltig, wenn die dem Dokument zu Grunde liegenden
Randbedingungen auch im Bauwerk anzutreffen sind. Dies ist bauseits sicherzustellen.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt wiedergeben werden; auszugsweise Verdffentlichungen
bedurfen unserer Genehmigung.

Eine Ubertragung der Ergebnisse auf andere Systeme oder Positionen ist nicht zulassig, es
sei denn im Rahmen dieses Gutachtens.

Die Firma VERROTEC GmbH in Mainz ubernimmt nur fir die unter den beschriebenen
Voraussetzungen begutachteten Bauteile die Verantwortung. Sofern sich Anderungen bzw.
Unstimmigkeiten ergeben, wird um Benachrichtigung gebeten.

<
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3.

[1]
[2]
[3]
[4]

4.

Verwendete Normen und Richtlinien

Norm SIA 358, SN543 258 ,Gelander und Brustungen®
Beratungsstelle flir Unfallverhiitung bfu; Fachbroschure ,Gelander und Bristungen®
Metaltec Suisse, Technische Richtlinie TR001 ,Gelander im Metallbau®, 2015

SIGAB-Dokumentation 002 Sicherheit mit Glas — Anforderung an Glasbauteile

Sonstige Dokumente

Dem Prufbericht liegt der folgende Planstand zugrunde:

[5]

[6]
[7]
[8]

Basisprofil: Bohrlochzeichnungen Topmount / Bohrlochzeichnungen Sidemount - dwg.no.:
0003953 vom 22.05.2018 (3 Seiten) Index 00-D.

Handlauf: BO_5215248 vom 17.09.2018.
Kantenschutz: BO_ 5215257 vom 17.09.2018.

Einbauzeichnung VetroMount.

v
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5. Beschreibung der Bauart

5.1 Unterkonstruktion

Das Gelédndersystem VetroMount Top und VetroMount Side besteht aus einem
Verbundsicherheitsglas aus ESG oder TVG mit mindestens 0,76 mm PVB-Folie. Das Glas wird an
der unteren Glaskante in ein Bodenprofil aus Aluminium (EN AW 6063 T66) eingespannt.

Das System kann in zwei Arten ausgefihrt werden. Bild 1 zeigt das System VetroMount Top fur die
Bodenmontage. Bild 2 zeigt das System VetroMount Side fir die stirnseitige Montage. Beide Profile
sind mit verschiedenen Abdeckprofilen (,Cover®) erhdltlich Bild 1 und Bild 2.

Die Profile des Systems haben Lochbohrungen in einem Abstand von 200 mm. Die Profile werden
gemal statischer Randbedingungen durch diese Lochbohrungen bauseits befestigt (mit z.B. Hilti
HUS-3 H10 oder gleichwertig).

Die Handlaufe kénnen, unter Beriicksichtigung der mdglichen Glasaufbauten und Glasbreiten, in
verschiedenen Variationen ausgefiihrt werden (siehe 5.3). Der Handlauf kann sowohl als tragender
Handlauf als auch als nicht-tragender Handlauf ausgefiihrt werden. Die Spezifikationen in Abschnitt
5.3 missen hierbei berlcksichtigt werden.

Einzelne Profilabschnitte kbnnen mit Spannstiften verbunden werden.

Side Cover Side Cover Full Cover

Top Cover

Bild 1  VetroMount Top mit Side Cover Bild 2 VetroMount Side mit Full & Top cover
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5.2 Verglasung

Die Nomenklatur der Glasabmessungen ist in Bild 3 dargestellt. Die maximale Glashdhe betragt
hc=1305 mm. Die Einspanntiefe der Verglasung im Profil betragt h = 103 bzw. 105 mm. Dadurch
verbleibt eine freie Glashthe hg zwischen min. 900 mm und max. 1200 mm. Die Glasbreite Bmin
betragt min 300 mm, 500 mm oder 750 mm je nach Glasaufbau.

Die Klemmung wird durch Scheibenlager alle 250 mm erreicht. Ein Scheibenlager besteht aus einem
Querkeilscheibenlager mit jeweils gegeniberliegenden Druck- und Querkeilen (siehe Bild 5). Je
nach Glasaufbau werden passende Distanzplatten auf die Druck- und Querkeile aufgesetzt (siehe
Tabelle 1).

Die Einzelscheiben des Verbundsicherheitsglases besteht entweder aus TVG oder ESG gemalR den
folgenden Bestimmungen mit einer Mindestdicke der PVB-Folie von 0.76 mm.

Darin ist:
Darin ist gemalf? [4] und zusatzlicher Anforderungen die Produkte wie folgt definiert:

VSG Verbund-Sicherheitsglas mit PVB-Folie hach SN EN ISO 12543 unter Beachtung
folgender definierter Eigenschaften:

Verbund-Sicherheitsglas muss mindestens mit 2(B)2 nach SN EN 12600 eingestuft sein.
TVG: Teilvorgespanntes Glas gemafl SN EN 1863.
ESG: Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas gemafd SN EN 12150.

Anstelle von ESG darf hei3gelagertes Kalknatron Einscheibensicherheitsglas gemanR SN EN 14179-
1 verwendet werden.

[ Bmin L

he |

. £
V4 I

Bild 3 Nomenklatur der Glasabmessungen
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Bild 4 Isometrie der Scheibenlager im Profil VetroMount

Bild 5 Explosionszeichnung eines Scheibenlagers

Pos.

Beschreibung

Querkeilscheibenlager

Druckkeil

Querkeil

Distanzplatte 4mm

vl FH~lwiN -

Zugband
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Tabelle 1 Profilschnitte des Systems VetroMount in Abhangigkeit der Glasdicke
Glas-
aufbau 12,76 mm-13,52 mm 16,76 mm - 17,52 mm 20,76 mm — 21,52 mm

3. YUM |23

Profil

105

130

5.3 Kantenschutz/ Handlauf/aufgestecktes U-Profil

Gemald SIGAB 02 [4] mussen bei der Verwendung von VSG aus ESG alle Glaskanten geschiitzt
werden um Glasbruch zu verhindern. Hierzu sind entweder ein lichter Abstand von max. 30 mm zum
nachsten schitzenden Bauteil (z.B. Nachbarscheibe) einzuhalten oder die Glaskanten mit einem
Kantenschutz mit nachgewiesener schitzender Eigenschaft vorzusehen. Hierzu kann der
Kantenschutz gemaf Bild 9 oder Bild 10 verwendet werden. Der Kantenschutz wird mit einem
VHB™-Band der Fa. 3M mit einer Mindestdicke von 1 mm auf die Glaskante aufgeklebt.

Das System wird in folgende Verglasungsgruppen einkategorisiert:

=  Ganzglasgeldnder mit Kantenschutz (ohne tragenden Handlauf):

- Verglasungen, die keinen lastverteilenden Handlauf aber einen Kantenschutz besitzen
(siehe Bild 6). (Im folgenden System o genannt)

- Hier werden VSG aus TVG und VSG aus ESG verwendet.

=  Ganzglasgelander mit einem lastabtragenden Handlauf:

- Verglasungen, die einen lastverteilenden, durchlaufenden, kraftschlissig verbundenen
aufgesetzten Handlauf besitzen. Der Handlauf befindet sich in baurechtlich erforderlicher
Hohe und muss die sichere Abtragung der planmaRigen Einwirkungen auch beim Ausfall
eines Elementes sicherstellen (siehe Bild 7). (Im folgenden System 8 genannt)

- Verglasungen, die einen lastverteilenden, durchlaufenden, kraftschliissig verbundenen
aufgesetzten Handlauf besitzen der zusatzlich bauseits angeschlossen ist. Der Handlauf
befindet sich in baurechtlich erforderlicher Hohe und muss die sichere Abtragung der
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planméafigen Einwirkungen auch beim Ausfall eines Elementes sicherstellen (siehe Bild
8). (Im folgenden System y genannt)

- Hier kdnnen die Verglasungsarten VSG aus TVG und VSG aus ESG verwendet werden,
da der Ubergreifende Holm im Falle eines Bruches einer VSG-Einheit fur eine

ausreichende Resttragfahigkeit sorgt.

Mogliche Kantenschutzvarianten sind in Bild 9, Bild 10 dargestellt, mogliche Profile fur einen
lastabtragenden Handlauf sind in Bild 11 dargestellt.

Alle freien Glaskanten (Abstand zum nachsten schiitzenden Bauteil > 30 mm) sind durch geeignete
MalRnahmen (Kantenschutzprofile, Nachbarscheiben, Pfosten) zu schiitzen.

m e ———

< N

|

Bild 6 Ganzglasgelander VetroMount: Variante mit einem Handlauf/Kantenschutz ohne Verbindung der
Einzelscheiben (System o)

« ..

Bild 7 Ganzglasgelander VetroMount: Variante mit einem durchlaufenden, kraftschlissig verbundenen
Handlauf (System [3)
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< N

Bild 8 Ganzglasgelander VetroMount: Variante mit einem durchlaufenden, kraftschlissig verbundenen
Handlauf und zuséatzlicher Anbindung bauseits (System v)

16 mm/ 20 mm/ 24 mm

&
. — X
“~
~0 - <
|
| 1
Bild 9 Kantenschutz aus 1.4571 bzw. 1.4404
26 30
= = T
|
A
2
2 ) — - —
[ ] [t
N I 26
22 - -
U il ! !

Bild 10 Kantenschutz aus 1.4571 bzw. 1.4404
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649,4 "2

24

24

Bild 11 Handlauf

6. Bewertung der Nutzungseignung

Zur Bewertung der absturzsichernden Wirkung des Bristungssystems werden die malRRgebenden
Scheibenformate mit Originalunterkonstruktion gemafl der DIN 18008 Teil 4 untersucht. Unter
Berlicksichtigung der folgenden Parameter werden Pendelschlagversuche durchgefuhrt:

Pendelkdrper: Zwillingsreifen mit Geometrie gemafld SN EN 12600
Pendelschlaggewicht: 50 kg

Zwillingsreifendruck: 3,5 bar

Fallhéhe Ah: 900 mm fur System o und

700 mm flr System y
Unterkonstruktion: Originalunterkonstruktion

Die relevanten Anprallstellen fiir den weichen Stol3 wurden unter Beriicksichtigung der DIN 18008-
4 bestimmt und basieren auf Erfahrungen mit ahnlichen Systemen. Sie sind in Bild 12 und Bild 13
dargestellt.

Die Anprallrichtung fiir VetroMount Side ist von innen nach auf3en und ist in Bild 15 dargestellt, das
System VetroMount Top ist symmetrisch, daher ist eine Unterscheidung der Anprallrichtung nicht
relevant.

Um die Eignung des Kanteschutzes zu bestatigen wurden Versuche am Kantenschutz in Anlehnung
an die DIN 18008-4 Anhang E durchgefiihrt. Der Kantenschutztest wird als “harter Sto3” ausgefuhrt.
Die Prufungen werden mit einer Stahlkugel mit einem Durchmesser d= 63,5 mm und einer Masse
von m= 1,03 kg.

Erganzend wurden vor jedem Pendelschlag die Kantenschutzprifung “harter Stoy” auf den
Kantenschutz durchgefuhrt, um dessen Wirksamkeit zu bestatigen. Die Auftreffstelle wird in
Abhéngigkeit des darauffolgenden Pendelschlagtests bestimmt. Der Punkt befindet sich in der
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Verlangerung der Koordinate des Anprallpunktes (siehe auch Bild 12 und Bild 13). Die
Anprallenergie betragt 20 Nm.

250
250

4},:
1300
o=
1300

L A L
[Ty] wy
A i R | il
300 1 500

Bild 12 Anprallstellen fir he=1300 mm fir Glasbreiten 300 mm und 500 mm

375 3,4

pa 12
- 4

A4 A2

250

_$_B
$’:
1300

500

L 750 L
A 1

Bild 13 Anpralistellen fir he=1300 mm fuir die Glasbreite 750 mm
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1ka@— 1ka@—
v
o 3
§ &
- =
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.
Innen AuRen Innen AuBen

Bild 14 Fallhéhen fir die Anprallstellen

Anprall-
richtung

R
r—————
=t

Bild 15 Anprallrichtung
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6.1 Priufaufbau und -durchfiihrung

Es wurden zwei unterschiedliche Kombinationen des Systems untersucht. Ein “steifes” und ein
“‘weiches” System in Abhangigkeit der Befestigung. Das VetroMount Top Profil flr die aufgesetzte
Montage ist das steifste Profil und wird mit einem Schraubabstand von 200 mm geprUft (siehe Bild
19). Das VetroMount Side Profil flr die vorgesetzte Montage ist das weichere System. Es wurde mit
einem Schraubenabstand von 400 mm geprUft (siehe Bild 20). Die Anzahl der Scheibenlager sind
in Tabelle 2 dargestellt.

Erganzende Prufungen beinhalten ebenfalls folgende Variationen:
= Die Verbindung einzelner Profilabschnitte mit Spannstiften

= Verschiedene Abdeckprofile: Side Cover (Bild 1), Full Cover (nur fir VetroMount Side) und Top
Cover (Bild 2).

Side Cover Side Cover Full Cover

Top Cover

Bild 16 VetroMount Top mit Side Cover Bild 17 VetroMount Side mit Full & Top cover
Tabelle 2 Anzahl der Scheibenlager
Glasbreite B Anzahl der Scheibenlager

B= 300 mm bis <500 mm

(Bild 18) Min. 2

Max. Abstand 250 mm, ein

B >500 mm kleinerer Abstand ist erlaubt
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Bild 18 Min. zwei Scheibenlager fir eine Glasbreite von 300 mm bis < 500 mm
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Bild 19

Bild 21

stiff system

VetroMount Top

RN

=32 |

Geprufter Kantenschutz
(System o)

soft system

Bild 20 VetroMount Side

Bild 22 Befestigter Handlauf
(System v)
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6.2 Ergebnisse

Tabelle 3 Ergebnisse der dynamischen Prufungen

Profil Glasaufbau

Glas-
breite
[mm]

Fall-
hoéhe
[mm]

Ver-
glasungs-
gruppe

Anprall-
stelle

Ergebnis

88.2 TVG

500

700

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

500

900

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

750

900

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

1010.2 TVG

500

900

ax, B,y

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

VetroMount 66.2 ESG
Top
&
VetroMount
Side

500

700

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

500

900

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

750

900

oLk

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

88.2 ESG

300

700

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

500

900

ax, B,y

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Unterkonstruktion, Bruch
der schlagzugewandten
Teilscheibe, bestanden

750

900

ax, B,y

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

1010.2 ESG

300

900

ax, B,y

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung, Ausbeulen
der UK an der Stelle der
Glaslager

500

900

ax, B,y

1,2

Keine sichtbare Beschadigung
der Verglasung oder der
Unterkonstruktion

*die Kantenschutzprifungen wurden vor
Kantenschutzprifungen wurden an den Kantenschutzprofilen gemafl Verglasungsgruppe 1.2
gemal} Abschnitt 5.3 durchgefihrt. Die Kugel mit einer Fallhbhe von 2000 mm hinterlie3 im
Kantenschutz lokale Einbeulungen. In einzelnen Fallen kam es zu Absplitterungen am Glas an der
Auftreffstelle. Die Grof3e betrug ca. 1 cm im Durchmesser (siehe Bild 26). Diese Ergebnisse hatten
keinen erkennbaren negativen Effekt auf die Stoldtragfahigkeit der Verglasung.

den

Pendelschlagversuchen durchgefinhrt.

Die
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Bild 23 Ausbeulen des Profils (4 mm) nach dem Versuch mit einer Profilbreite von 300 mm
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Bild 24 Prifaufbau fiir den Versuch ,harter Stof3“

3 %,
. A

Bild 25 Ergebnis des Versuches ,harter Stol3“ (Delle im Kantenschutz)
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Bild 26 Ausmuschelung an der Glaskante an der Auftreffstelle beim Versuch ,harter Sto3*
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7. Zusammenfassung

Die Firma VERROTEC GmbH in Mainz wurde von der Firma Bohle AG, ansassig in D-42781 Haan,
beauftragt, die absturzsichernde Wirkung linienférmig eingespannter Briistungsverglasungen mittels
Bauteilversuchen zu prifen und zu bewerten.

Im Rahmen dieses Prufberichts werden die mafl3gebenden Scheibenformate der Verglasung
inklusive direkter Unterkonstruktion unter stoRartiger Belastung bewertet. Unter Berlcksichtigung
der in angegebenen Mindestglasbreiten und —aufbauten ist die absturzsichernde Wirkung der
Briustungsverglasung nachgewiesen. Damit erfiillt das geprifte System die Nutzungsanforderungen
in Anlehnung an die Norm SIA 358 und der Richtlinie SIGAB 002 unter Berlcksichtigung der
Systeme mit und ohne tragenden Handlauf.

Die Schutzziele sind bauvorhabenbezogen zu prifen und gemaf SIA 358 zu bestimmen bzw. die
Nutzungsanforderungen gemal3 SIGAB 02 einzuhalten. Der Nachweis, dass die Nutzungs- und
Schutzziele erfillt sind, sind in den Bauwerksakten nachvollziehbar zu dokumentieren.

1 Bmin L
1 a1

@+ n-t

Ar =
O O
< e
NS | pp— 8 | "

Bild 27 Bezeichnung der Glasabmessungen
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Tabelle 4 Nachgewiesene Absturzsicherung fiir VetroMount Top und VetroMount Side

VetroMount (System a.):

Glasbreite Glashdhe
- Bwin [Mmm] he [mm] Glasaufbau [mm]
= hne tr nden Handlauf r mi : :
Ohne tragenden Handlauf (aber mit (Bild 27) (Bild27) | VSG bestehend
Kantenschutz) aus
(siehe Abschnitt 5.3)
min. | max. min. max.
10 TVG
1l T T 500 © 1000 | 1100 0,76 PVB
10 TVG
8 ESG
500 0 1000 1200 0,76 PVB
< 8 ESG
10 ESG
10 ESG
Tabelle 5 Nachgewiesene Absturzsicherung fur VetroMount Top und VetroMount Side
VetroMount (System B): . )
Glasbreite Glashdhe
= Mit Ubergreifendem, lastabtragendem Bwin [Mmm] he[mm] Gla[sauf]bau
i i (Bild 27) (Bild 27) mm
Handlauf (mlp. 2 Scheiben VSG bestehend
nebeneinander) -
(siehe Abschnitt 5.3)
min. | max. min. max.
|
10 TVG
500 0 1000 1100 0,76 PVB
10 TVG
. ) 8 ESG
. 500 | 2000 1000 1100 0,76 PVB
8 ESG
10 ESG
300 0 1000 1100 0,76 PVB
R 10 £SG

\'/
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Tabelle 6 Nachgewiesene Absturzsicherung fiir VetroMount Top und VetroMount Side

VetroMount (System ¥):
= Mit Ubergreifendem, lastabtragendem | Clasbreite Glashéhe Glasaufbau
Handlauf und einer bauseitigen ?gii”l(grgr;)] PBG”[CTZH;]) [mm]
Anbindung (min. 2 Scheiben VSG bestehend
nebeneinander) 22
(siehe Abschnitt 5.3) min T max. o ax.
8 TVG
500 500 1000 1000 0,76 PVB
@ 8 TVG
10 TVG
500 | 2000 1000 1100 0,76 PVB
10 TVG
6 ESG
500 500 1000 1000 0,76 PVB
6 ESG
8 ESG
300 | 2000 1000 1100 0,76 PVB
8 ESG
u \ 10 ESG
300 0 1000 1100 0,76 PVB
10 ESG
Darin ist gemaR [4] und zusatzlicher Anforderungen die Produkte wie folgt definiert:
VSG Verbund-Sicherheitsglas mit PVB-Folie nach SN EN ISO 12543 unter Beachtung

folgender definierter Eigenschaften:

Soweit die Normenreihe Regelungen zum konstruktiven Nachweis der Resttragféahigkeit
enthalt, gelten diese unter der Voraussetzung, dass VSG mit einer PVB-Folie mit
folgenden Eigenschaften verwendet wird: Reil¥festigkeit = 20 N/mm? und Bruchdehnung
= 250% bei einer Pruftemperatur von 23°C, Prufgeschwindigkeit: 50 mm/min.

Verbund-Sicherheitsglas muss nach EN 12600 mindestens mit 2(B)2 eingestuft sein.

TVG: Teilvorgespanntes Glas gemafd SN EN 1863.

ESG: Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas gemaf SN EN 12150.

Anstelle von ESG darf heil3gelagertes Kalknatron Einscheibensicherheitsglas gemafld EN 14179-1

verwendet werden.
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Anhang A Bauteile mit nachgewiesener Absturzsicherung

A.1 Bodenprofile

Artikelnummern

Name Schnittzeichnung Lange (Oberflache)
C e BO 5403008
{ ’ (E6/ CO)
VetroMount Top B
5m BO 5403010
(E6/ CO)
BO 5403009
D‘ E 2,5m (E6/ CO)
| B /’w
VetroMount Side o 1 L
| U
Y
4 /) & m BO 5403011
(e A (E6/ CO)
Il
BO 5403016
(E6/CO)
2,5m
BO 5403017
. (E4/C31)
Top cover JJ\| L
— BO 5403018
(E6/CO)
5m
BO 5403019
(E4/C31)
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BO 5403012

(E6/CO)

JEEQF 25m

BO 5403013

(E4/C31)

Side cover

B BO 5403014

(E6/CO)

5m

BO 5403015

(E4/C31)
BO 5403004

(E6/CO)

T 2,5 m
' T

BO 5403005

(E4/C31)

Full cover

1. BO 5403006

(E6/CO)

5m
L = 9

BO 5403007

(E4/C31)

A.2 Scheibenlager
Name Schnittzeichnung Glasdicke Artikelnummer
12,76 mm BO 5403060
13,52 mm BO 5403061
16,76 mm BO 5403063
Scheibenlager

17,52 mm BO 5403064
20,76 mm BO 5403066
21,52 mm BO 5403067

\Y
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A.3 Kantenschutz- und Handlaufprofile

Schnittzeichnung des Kantenschutzprofils/

Geltend fir folgende

Artikelnummern

Handlaufs Glasdicken
16 &
/ \ﬁ g BO 5403001
Kantenschutzprofil fur -
¢ . (Material 1.4571 bzw.
\O -
© 12-13,5 mm Glasdicke 1.4401)
1
20
r "\\' Kantenschutzprofil fur BQ 5403002
© 15-17.5 mm Glasdicke (Material 1.4571 bzw.
) ’ 1.4401)
1
24
r Kantenschutzprofil fiir BO 5403003
) ° 19-21.5 mm Glasdicke (Material 1.4571 bzw.
’ 1.4401)
1
30
4 \
; Kantenschutzprofil fur B(_) 5215253
& i 19215 mm Glasdicke | (Material 1.4571 bzw.
) 26 ’ 1.4401)
¥ | |

\Y
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26
e E———
Kantenschutzprofil fur BQ 5215257
2 12-21.5 mm Glasdicke (Material 1.4571 bzw.
S =~ ’ 1.4401)
22
S I BO 5215248
. (Material 1.4301)
(( S Handlaufprofil fir
* 12-21,5 mm Glasdicke BO 5215249
) (Material 1.4571 bzw.
1.4401)
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